
FT-IR最新分析技术

PI膜表面水解进程图像化分析
～显微FT-IR中ATR图像解析～

特征：
• 具有ATR机能（分辨率2～3µｍ）
⇒ 能分析微小部位的组成分布情况

• 同时配置大件红外模块与显微红外模块（ATR/透過）
⇒ 对于10µｍ以下取样困难的微小异物特别优异

Burker公司的显微红外分光装置：HYPERION3000系列
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样品：表面进行碱处理（2mol/l NaOH、60℃、12hrs）后的PI膜 ⇒ 用新技术对样品断面分析

1600㎝-1付近

1. 可知在表面约2～3μm左右范围内酰胺基吸收峰减弱

2. 1600㎝-1付近生成比较宽的吸收峰（羧酸盐）

3. 出现OH吸收峰，即有OH基团产生（水解可能）

实例分析：PI膜表面水解进程分析
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可以一目了然地看到，PI表面碱处理后，表面的酰胺基团量减少，即发生了水分解。

OH伸缩


